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Szamonkérés madja évkizi jegy (6)

(s,v,f):

A tananyag

Oktatasi cél: A f6 cél a mindségbiztositas szabvanyainak megismertetése a hegesztési folyamatok soran. Tovabba a minéségszabalyozas
kévetelményeinek valéd megfelelés, a mérések visszavezethetéségének a fontossaga, a hegesztési folyamat paramétereinek folyamatos

nyomonkovetése.
Tematika: lasd Utemezés
Utemezés:
Oktatasi hét Témakér
(konzultacid)
El6adas Gyakorlat
1 A félévi program és a kévetelmények ismertetése. A félévi program és a kovetelmények ismertetése.
’ MSZ EN ISO 3834:2006 szabvanysorozat alkalmazéasa MSZ EN ISO 3834:2006 szabvanysorozat alkalmazéasa
MSZ EN ISO 10042:2005 Hegesztés. Aluminium és MSZ EN ISO 10042:2005 Hegesztés. Aluminium és 6tvozetei
2. Otvozetei ivhegesztéssel keszitett kotései. Az eltérések ivhegesztéssel készitett kotései. Az eltérések mindségi szintjei
min@ségi szintjei cimli szabvany bemutatésa cimi szabvany alkalmazasa
3. ISO-10042-2006 bemutatésa ISO-10042-2006 alkalmazasa
4. Az MSZ EN 13507:2010 bemutatasa Az MSZ EN 13507:2010 alkalmazasa
Fémek hegesztési utasitasa és hegesztéstechnoldgiaja- | Fémek hegesztési utasitasa és hegesztéstechnoldgiajanak
5. nak mindsitése. mindsitése.
6. MSZ EN ISO 15614-2:2005 bemutatésa MSZ EN ISO 15614-2:2005 alkalmazésa
Hegesztett acélcsévek nyomastartd edényekhez. Miiszaki | Hegesztett acélcsévek nyomastarté edényekhez. Miiszaki
7. szallitasi feltételek szallitasi feltételek
MSZ EN 10217-1 bemutatasa MSZ EN 10217-1 alkalmazésa
Mianyaghegesztok. Mianyaghegesztok.
8 A hegeszt6k mindsitévizsgaja. A hegeszt6k mindsitévizsgaja.
' Hegesztett, hére lagyulé miianyag szerkezetek. Hegesztett, hére lagyulé miianyag szerkezetek.
Az EN 13067:2013 szabvany alkalmazasanak bemutatasa | Az EN 13067:2013 szabvany alkalmazasanak alkalmazasa
Termikus szoras. Fémes részek és elemeik fellileteinek Termikus szoras. Fémes részek és elemeik feliileteinek eléké-
9. elékészitése a termikus szérashoz szitése a termikus szoréshoz
MSZ EN 13507 bemutatasa MSZ EN 13507 alkalmazasa
10. A mindségiranyitasi rendszerek attekintése. Beszamolok elkészitésének attekintése, kdvetelmények.
11. A mindségellendrzési tevékenység attekintése. Feladat konzultalasa.
12 tA(}jl:\gg’/eto metroldgiai eldirasok, kalibralas, visszavezethe- Prezentaciok konzultalasa.
13. Feladatok bemutatasa. Feladatok bemutatasa.
14, Potlasok. Potlasok.

Evkozi kovetelmények (feladat, zarthelyi, jegyzokényv, stb.)

1 db. feladat: Moodle-ba feltdlteni (11. hét)

Oktatasi het Beszamolé bemutatasa prezentaci6 formajaban (ppt-t Moodle-ba feltlteni) (13. hét).

A pétlas médja:
A feladat és a prezentacio potldlagos leadasa és bemutatasa szorgalmi id6szakban (14. hét).
Evkdzi jegy potidsa a HKR el6irasai szerint irdsbeli beszamold formajaban.

Az évkozi jegy megszerzésének modszere:
Az elkészitett feladatra és a beszdmoldra kapott érdemjegy atlaga.

Irodalom: Kotelezd: Szerk.: Drégelyi-Kiss Agota: Mindségbiztositas, BGK - 3047. Bp. 2013 (Moodle)
Dr. Gremsperger Géza, Harazin Tibor: Hegesztés minéségiranyitasa, Digitalis tankényvtar, 2013
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20100013 _hegesztes minosegiranyitasa/adatok.html
A Moodle rendszerben feltoltétt valamennyi tananyag.
Gati J.: Hegesztési zsebkdnyv (Kovacs: A fémes kotések vizsgalata p. 557-608,
Gremsperger: Mindségiranyitas p. 669-740.) Cokom Mémdkiroda Kft. Miskolc 2003.
Dr. Koczor Z.: Minéségiranyitasi rendszerek fejlesztése, TUV. Bp. 2001.
Ajanlott: N. T. Burgess: Quality assurance of welded construction, Francis and Taylor, USA, 2005
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